
产品名称

Product Name

聚丙烯纤维短切丝

FIBER POLYPROPYLENE
CHOPPED STRANDS OF 6MM

检测项目

Testing Items

性能指标

Performance Standards

检测结果

Testing Results

各项评定

Assessments

断裂强度

Breaking Strength

≥450 519 Qualified

初始模量

Initial Modulus
≥5.0×10² 5.4×10² Qualified

断裂伸拉率

Break Elongation

≤30 20 Qualified

密度

Density
/ 0.91 /

检验结论

Testing Conclusion

合格

Qualified

检验员 Inspector: 李玲

审核 Auditing: 刘 娟

签发单位： 质检中心

Signature: Quality Control Center
签 发 日 期 ：2023-03-14
Signed date March.14，2023



检验员 Inspector: 张雪荣
审 核 Auditing: 刘翠霞
签发单位：质检中心

Signature: Quality Control Center
签发日期：2023-06-29
Signed date June 29th, 2023

产品名称：短切毡

Products Name: E-GLASS CHOPPED STRAND MAT
产品代号：

Product Code: EMC225-1040(E)
出库单号：

Deliver No: THD20210629602
发货日期：2023-06-29

Delivery Date: 2023-06-29
数量：

Quantity(kgs): 240,000
生产日期： 2021-06-25 --- 2021-06-26

Production Date: 2021-06-25 --- 2021-06-26
检验项目

Item
标准值

Standard Value
检测值

Test Value

单位面积质量 g/㎡ Unit Mass g/㎡ 225±5% 225

碱金属氧化物含量% R2O Content % ≤0.80 0.75

含水率 Moisture Content % ≤0.20 0.12

可燃物含量 Loss of Ignition % 2.0-8.0 5.68

拉伸断裂强力（纵） N/(150㎜×200㎜)
Tensile Breaking Force(Warp) N/(150㎜×200㎜)

≥100 247

拉伸断裂强力（横）N/(150㎜×200㎜)
Tensile Breaking Force(Weft) N/(150㎜×200㎜)

≥100 235

树脂浸透速率

Resin Wet-out Rates
≤250 27

外观 Appearance 合格 Up to Grade

产品标准 Product Standard GB/T 17470-2007

检验结论 Test Conclusion A级 Grade A


